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Resumo
Objetivo: contextualizar, por meio de revisão de literatura, a utilização dos nanobiomateriais para a regeneração óssea, na última 
década. Metodologia: Selecionaram-se artigos originais publicados na base de dados online US National Library of Medicine National 
Institutes of Health (PubMed), mediante os filtros Clinical trial, full text, published in the last 10 years. Resultado: Dos 18 artigos 
selecionados na busca, 16 foram utilizados para compor esta revisão. Conclusão: Os ensaios clínicos têm demonstrado que os 
biomateriais nanoestruturados podem acelerar o mecanismo de regeneração óssea e potencializar a angiogênese e a osteogênese. 
Diante do exposto, o presente trabalho reforça a importância do contínuo desenvolvimento das pesquisas na Bioengenharia 
Tecidual Óssea, visando a uma melhor compreensão dos fatores morfológicos e físico-químicos de um nanobiomaterial destinado 
à regeneração óssea. 
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Abstract
Objective: To contextualize, through a literature review, the use of nanobiomaterials for bone regeneration in the last decade. 
Methodology: We selected original articles published in the online database “US National Library of Medicine National Institutes 
of Health (PubMed)” after selecting filters “Clinical Trial, Full text, published in the last 10 years”. Results: Of the eighteen (18) 
articles selected, sixteen (16) were used to compose this review. Conclusions: Clinical trials have demonstrated that nanostructured 
biomaterials can accelerate the mechanism of bone regeneration, and enhance angiogenesis and osteogenesis. Given the above, this 
study reinforces even more the importance of continued development of research in Bone Tissue Bioengineering, aiming at a better 
understanding of the morphological and physico-chemical factors of a nanobiomaterial directed to bone regeneration. 
Keywords: Bioengineering. Bone regeneration. Biocompatíbles Materials. Composites resins. Nanoparticles.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a regeneração de lesões 

ósseas de dimensão crítica tornou-se um desafio para 
os pesquisadores da Bioengenharia Tecidual Óssea. 
Entretanto, nos últimos anos, diversas pesquisas eviden-
ciaram a possibilidade de superar essa dificuldade, por 
meio de diferentes procedimentos, como a utilização de 
enxertos autógenos e/ou materiais de substituição óssea. 
(STRIETZEL; REICHART; GRAF, 2007) Contudo, embora o 
autoenxerto tenha sido estabelecido, por muito tempo, 
como padrão-ouro, a sua disponibilidade é limitada, de-
vido à morbidade do sítio doador. (STRIETZEL; REICHART; 

GRAF, 2007) Assim, a utilização de substitutos ósseos 
aloplásticos, de origem sintética, surge como alternativa 
promissora. (KASAJ et al., 2008; STRIETZEL; REICHART; 
GRAF, 2007).

Neste contexto, os biomateriais projetados em 
escala nanométrica, nanobiomateriais, atraíram a atenção 
dos pesquisadores e passaram a ser amplamente testados 
em experimentações in vivo e ensaios clínicos, a partir do 
ano de 2003, aproximadamente. Caracterizam-se pela 
estrutura composta de partículas que se configuram em 
um arcabouço tridimensional (3D), com área de superfí-
cie entre 20-100nm, sintetizados a partir de diferentes 
substratos, desde cerâmicos aos poliméricos. Esses 
nanobiomateriais se destacam, principalmente, devido 
à sua composição físico-química, semelhante à parte 
mineral do tecido ósseo. (STRIETZEL; REICHART; GRAF, 
2007; TELLEMAN et al., 2010) Além disso, estes materiais 
exibem outras vantagens, tais como boa adesão aos teci-
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dos adjacentes, reabsorção ajustável e a capacidade de 
adsorver grande número de moléculas na sua superfície. 
(KASAJ et al., 2008) 

As fibras da matriz extracelular (MEC) das mem-
branas basais, seus poros intercomunicantes e os cristais 
de hidroxiapatita (HA) do tecido ósseo natural se apre-
sentam em dimensões nanométricas; sabendo-se disso, 
as propriedades de superfície dos nanobiomateriais po-
dem modular, ainda mais, as características de aderência 
das camadas proteicas do sítio receptor e, dessa forma, 
fornecer um arcabouço essencial, capaz de suportar as 
células de linhagem osteogênica. (SHIBLI et al., 2010) Em 
paralelo, as características em nanoescala também podem 
influenciar a adsorção e a conformação das proteínas in-
tegrinas e, consequentemente, alterar a disponibilidade 
de sítios de ligação e modificar as sinalizações celulares, 
fundamentais para os processos biológicos, como a neo-
formação óssea. (SHIBLI et al., 2010)

Portanto, tendo em vista a expansão da utilização 
de nanobiomateriais pela Bioengenharia Tecidual, com 
o objetivo de mimetizar de forma mais fidedigna as pro-
priedades físico-químicas e estruturais do tecido ósseo 
humano, assegura-se a confiabilidade biológica para o 
estabelecimento das aplicações clínicas. Considerando 
essa perspectiva, o objetivo deste estudo é contextualizar 
a utilização dos nanobiomateriais para a regeneração ós-
sea, tendo-se que eles poderão apresentar resultados pro-
mitentes para o futuro da Bioengenharia Tecidual Óssea. 

METODOLOGIA
A viabilização temática do presente artigo 

concretizou-se a partir de levantamento bibliográfico 
realizado na base de dados online US National Library of 
Medicine National Institutes of Health (PubMed). Para 
tanto, selecionaram-se os artigos originais, aplicando os 
filtros Clinical Trial, Full text, published in the last 10 year, 
utilizando-se os descritores: Nanobiomaterials, Nano-
composites bone regeneration, Nanomaterials bone re-
generation. Posteriormente à leitura e avaliação de todos 
os abstracts, foram excluídos os artigos cujo escopo não 
tinha relação como o tema proposto – nanobiomateriais 
para a regeneração óssea.

RESULTADOS
Após a conclusão do levantamento bibliográfico, 

foram localizados 18 artigos, dos quais 2 foram excluídos, 
por se tratar de material duplicado. Por fim, após a avalia-
ção dos 16 textos completos, nenhum artigo foi excluído. 

DISCUSSÃO
Estudos demonstram que os nanobiomateriais 

vêm sendo aplicados com diferentes propósitos: desde 
tratamento alternativo para doenças crônicas articulares 
até preenchimento alveolar após extração dentária. Canu-
to e colaboradores (2011) alcançaram resultados satisfa-
tórios na aplicação investigativa em humanos ao utilizar 
HA nanocristalina (ncHA) – Ostim® – no preenchimento de 

alvéolos após exodontia. Foi possível observar aceleração 
na resposta de formação óssea, em três semanas após um 
aumento na angiogênese, epitelização e osteogênese na 
região implantada. As avaliações biomoleculares eviden-
ciaram que a ncHA (Ostim®) antecipou a osteogênese nos 
alvéolos e induziu um aumento significativo na síntese de 
fatores pró-osteogênicos, tais como BMP-4, BMP-7, ALP 
e OCN. A presença dessas moléculas é essencial para a 
diferenciação das células de linhagem osteogênica, o que 
demonstra potencial osteoindutivo do nanobiomaterial. 
Ainda o aumento da expressão de fator de crescimento 
vascular endotelial (VEGF) demonstra a capacidade do 
Ostim® de induzir a angiogênese, fundamental para a neo-
vascularização e a manutenção dos tecidos neoformados. 
Ademais, o material não provocou reações adversas ou 
infecciosas, mesmo exposto a bactérias orais. Após im-
plantação, não houve aumento significativo da produção 
de IL-1β nos alvéolos preenchidos com o Ostim®, nem 
na mucosa circunjacente. Esses resultados reforçam que 
o arranjo manométrico pode facilitar o reconhecimento 
molecular do nanomaterial pelas células e potencializar 
a biocompatibilidade, característica imprescindível para 
viabilizar a aplicação nos tecidos vivos e evitar a rejeição 
do implante. 

Strietzel, Reichart e Graf (2007) também avaliaram 
a composição tecidual após implantação da ncHA (Ostim®) 
como material de substituição óssea de alvéolos, por 
meio de exames clínicos e histológicos. Nestes, não foi 
encontrada, de forma consistente, a presença de células 
gigantes multinucleadas, apenas em alguns trechos das 
amostras teciduais, próximo aos fragmentos do nano-
biomaterial. O fato sugere que o processo de biodegra-
dação da ncHA (Ostim®) se deu de maneira condizente 
à neoformação óssea, como um processo contínuo de 
substituição da ncHA por osso novo. Contudo, mesmo 
após seis meses, a presença de fragmentos demonstra 
que o material não foi completamente substituído por 
tecido ósseo. Esta tem sido uma dificuldade observada 
em diferentes estudos, que reforçam a necessidade de 
aperfeiçoamento dos mecanismos envolvidos na síntese 
dos nanobiomateriais atualmente disponíveis. 

Em outro estudo, Kasaj e colaboradores (2008) 
compararam defeitos intraósseos periodontais tratados 
com uma pasta de ncHA daqueles tratados apenas por ci-
rurgia de retalho. Decorridos seis meses pós-implantação, 
foram observadas reduções na profundidade de sonda-
gem e ganhos no nível clínico de inserção nos defeitos 
preenchidos por ncHA, em comparação com a cirurgia de 
retalho isolada. Esses autores sugeriram que diferentes 
características físico-químicas e estruturais entre a pasta 
de nHA e outras formas de HA, utilizadas no passado, 
podem resultar em diferenças no potencial regenerativo e 
nas propriedades de osteocondução desses nanobiomate-
riais. A porosidade, a geometria e a química de superfície 
influenciam fortemente na osteocondutividade. (KASAJ et 
al., 2008) Tendo em vista que a ncHA na forma de pasta 
tem baixa consistência e potencial de preenchimento 
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limitado, a combinação desse material com outros tipos 
de enxerto poderia proporcionar efeitos sinérgicos; para 
tanto, são necessárias novas investigações em futuros 
ensaios clínicos. 

Os nanobiomaterias também são empregados nas 
superfícies de implantes dentários, no intuito de facilitar 
e orientar a agregação plaquetária e celular na região e 
de permitir uma osteointegração mais rápida e eficaz. 
Nesse sentido, estudos clínicos utilizaram implantes com 
superfícies tratadas com fosfatos de cálcio (CaP) nanoes-
tuturados, visando a desenvolver materiais que permitam 
uma boa estabilidade primária, em tratamentos que 
necessitem receber carga imediata de áreas desdentadas 
que apresentem baixa quantidade e qualidade óssea.

Orsini e colaboradores (2007), pioneiros na ava-
liação histológica da regeneração óssea na superfície de 
implantes, com deposição cristalina discreta em escala 
nanométrica, determinaram o contato osso-implante, 
sem carga na região posterior da maxila, e avaliaram 
o padrão de crescimento ósseo: em dois meses pós-
-implante, observou-se um aumento da osteocondução 
ao longo da superfície do implante tratada com cristais 
nanométricos de CaP. Assim, esses resultados favoráveis 
sugerem que a deposição de CaP apresenta vantagens em 
regeneração óssea na região de contato com a superfície 
do implante, em um curto período de tempo, o que pode 
facilitar a colocação de implantes em regiões com baixa 
densidade óssea.

Östman, Wennerberg e Albrektsson (2010), Tel-
leman e colaboradores (2010) e Orsini e colaboradores 
(2007) implantaram, em regiões edêntulas de baixa qua-
lidade óssea, materiais com superfícies quimicamente 
modificadas por CaP nanoestuturado e obtiveram resul-
tados clinicamente vantajosos. Todos concluíram que a 
microtopografia da superfície dos implantes propiciou 
um processo de osteogênese mais ativo e a aceleração na 
formação óssea, além de promover a redução no período 
de regeneração óssea e de melhorar a osteointegração 
e fixação dos referidos implantes. Östman, Wennerberg 
e Albrektsson (2010) observaram que a perda óssea ao 
redor do implante, em um ano, foi de 1 mm, sendo uma 
remodelação óssea considerada satisfatória, já que após 
a neoformação o osso pode passar por um processo de 
remodelação. A osteogênese nas regiões implantadas 
contribuiu para a diminuição de micromovimentação dos 
implantes quando colocados em função precocemente, 
possibilitando uma reabilitação implantossuportadas em 
regiões atrésicas, com maior segurança e eficiência. 

Shibli e colaboradores (2010) avaliaram a resposta 
osteogênica de implantes dentários impregnados por 
nanobiocerâmicas (Ossean), inseridos na região poste-
rior de maxila. Esses autores observaram, pela análise 
histomorfométrica, que a característica superficial desse 
implante, em contato direto com as células peri-implantar, 
favoreceu a ativação dos osteoblastos, o aumento na agre-
gação plaquetária e uma maior interface tecido-implante, 
modificando o padrão de formação óssea mais precoce. 

Esses achados demonstram como o padrão de reparação 
óssea sofre influência das propriedades físico-químicas 
superficiais que caracterizam um implante. Dentro dos 
limites do presente estudo, os dados histológicos em 
humanos confirmaram que a topografia da superfície e/
ou CaP, incorporada no nível molecular sobre as super-
fícies de implantes, Ossean, modulam positivamente a 
resposta do tecido/osso precoce, achados semelhantes 
aos descritos nos estudos relatados anteriormente.

CONCLUSÕES
Os estudos descritos nesta revisão evidenciam, 

por meio de ensaios clínicos e avaliações biomoleculares 
exploratórias, como os biomateriais nanoestruturados 
podem acelerar o mecanismo de regeneração óssea, 
potencializando a angiogênese e a osteogênese. Desse 
modo, o presente trabalho reforça, ainda mais, a impor-
tância do contínuo desenvolvimento das pesquisas em 
Bioengenharia Tecidual Óssea, para melhor compreensão 
dos fatores morfológicos e físico-químicos de um nano-
biomaterial direcionado para a regeneração óssea. 
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